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花崗岩の風化実験 岩石を岩石を加熱すると加熱すると
を読む！ ボロボロに崩れる実験ボロボロに崩れる実験

加熱するとボロボロになるのはなぜでしょうか？

ゆ
が
み
の
原
因
は

ゆ
が
み
の
原
因
は

「
く
っ
つ
き
す
ぎ
」
か
？

「
く
っ
つ
き
す
ぎ
」
か
？

花
崗
岩
を
ガ
ス
ト
ー
チ
で
加
熱
し
た
と
き
，
最
初
に

真
っ
赤
に
な
る
の
は
黒
雲
母
だ
。
黒
雲
母
は
薄
い
結
晶

が
積
み
重
な
っ
て
お
り
，
加
熱
に
よ
っ
て
膨
張
し
て
い

く
。
そ
れ
と
連
動
す
る
よ
う
に
花
崗
岩
は
崩
れ
始
め
る

の
だ
（
こ
れ
，
実
は
岡
山
県
の
万
成
石
が
一
番
な
ん
で

す
よ
！
）
。

花
崗
岩
の
よ
う
な
深
成
岩
は
，
数
種
類
の
鉱
物
が
仲

良
く
ス
キ
マ
な
く
び
っ
し
り
つ
ま
っ
て
い
る
が
，
そ
れ

ぞ
れ
の
「
熱
膨
張
率
」
や
「
熱
収
縮
率
」
は
異
な
っ
て

い
る
。
そ
の
た
め
，
加
熱
や
冷
却
に
よ
っ
て
鉱
物
の
間

に

ひ
ず
み
が
生
じ
て
，
岩
石
全
体
が
崩
れ
る
こ
と
に

な
る
の
だ
。
鉱
物
が
密
着
し
て
い
る
の
が
原
因
と
い
う

わ
け
で
，
何
事
も
「
く
っ
つ
き
す
ぎ
」
は
よ
ろ
し
く
な

い
と
い
う
こ
と
か
？

兵
庫
県
の
六
甲
山
地
が
風
化
し
た
花
崗
岩
で
あ
る
こ

と
は
有
名
だ
が
，
こ
の
よ
う
に
花
崗
岩
帯
は
大
規
模
に

風
化
に
よ
っ
て
崩
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
お
か

げ
で
我
々
は
お
い
し
い
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
が
飲
め

る
わ
け
で
あ
る
が
。

他
の
岩
石
を
用
い
て
，
同
じ
よ
う
に
実
験
を
し
て
み

て
，
岩
石
の
内
部
構
造
に
つ
い
て
探
究
的
に
考
え
て
み

よ
う
。

風化した花崗岩（北海道士別市上士別）

解説

加熱したらくずれ
てきたぞ！

花崗岩の構造は，すべて
の鉱物が大きくて密着し
ている「等粒状組織」で
す（北海道士別市）。

深成岩の一種の花崗
岩を，ガストーチで加
熱しています。

部分的に真っ赤にな
り，ボロボロと崩れて
きました。

花崗岩はなぜ崩れやすいのかな？
★ヒント★同じ事をしても崩れやす
い石と崩れにくい石があります。く
ずれやすい岩石の構造は？

◆これはなに？

◆よ～く見て！

ど
の
よ
う
な
岩
石
が

崩
れ
や
す
い
か
を
探

究
し
て
み
る
と
い
い

で
す
ね
。

加
熱
し
て
も
崩
れ

に
く
い
と
き
は
，
水

に
ジ
ュ
ッ
と
入
れ
る

と
崩
れ
る
こ
と
が
あ

る
。

花崗岩をガストーチで加熱すると･･･


